Certainleed INSTALACI

SAINT-GOBAIN

CT-23

N DE VIERTEAGUAS EN TRANSICIONES DE TECHOS

DE PENDIENTE PRONUNCIADA A BAJA PENDIENTE

Consulte el Manual del aplicador de tejas CertainTeed para obtener
instrucciones sobre la aplicaci n de tejas.

Capa de anclaje, campo

Fijar mecknicamente con clavos con cabezal pl£stico o sujetadores

aprobados, a una distancia m nima de 9" O.C. en los solapes laterales y dos
las empalmadas a una distancia de 18" O.C. en el campo.

Capa superior, campo

Adherir completamente (autoadhesiva, soplete, proceso en fr o o asfalto
caliente). La jaci n adecuada se de ne por la selecci n del producto.

Tira de vierteaguas de la capa superior

Trate la super cie granulada de la capa superior, campo, donde se
superpone la tira del vierteaguas: Si se aplica en forma autoadhesiva o
mediante proceso en fr o aplique FlintBondfi de aplicaci n a paleta en

la totalidad de la super cie superpuesta con un sangrado de 1/4 o (en
zonas de clima fr o?) soldadura de aire caliente? con una gota de FlintBond
Caulk en el borde; si se utiliza soldadura con soplete utilice disipaci n
de calor/raspe los grEnulos con una herramienta de incrustaci n a paleta
o granulada y asegure 1/4 de sangrado; si se utiliza asfalto caliente

apl quelo a toda la super cie superpuesta con 1/4 de sangrado.

1. Capade anclaje
CertainTeed, campo

6. Tejas CertainTeed

5. Tirade inicio de 9”
CertainTeed

3. Tirade vierteaguas de
cubierta CertainTeed

pa superior

CertainTeed, campo

PLANO NO HECHO A ESCALA

120 F-49 F (-6,6 C-4,4 C)

2Aplique calor mediante soldadora de aire caliente con una punta de 2 a la super cie granulada superpuesta mientras aplica la presi n de rodadura

de un rodillo de silicona a la cubierta superpuesta. Con la soldadora de aire caliente ajustada entre 900 Fy 1100 F (con guraci n 8-10), aplique calor

a la interfaz de superposici n mientras une la cubierta con la presi n de rodadura en la super cie granulada. Gire la cubierta superpuesta en su lugar,
moviendo la soldadora de aire caliente para permitir el avance. Evite aplicar demasiado calor o moverse a un ritmo que produzca humo. Aplique una gota
de FlintBond Caulk a lo largo del borde. Continee la aplicaci n de superposici n, 2 -3 por pase.
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